Lindau/Merlin nalefilt

Keere kunde. For at fa laengst mulig glaede af dette kvalitetsteeppe, bar felgende
renggrings- og plejeanbefaling falges.

| det omfang disse anbefalinger omfatter henvisninger til rengaringsmidler,
-maskiner og -redskaber, skal man fglge de enkelte

fabrikanters anvisninger.

Almindelige renggringsprincipper

Nar man skal veelge det rigtige taeppe, geelder det fgrst og fremmest
om at tage hensyn til de faktorer, der pavirker taeppets senere

pleje. Modstandsevnen overfor tilsmudsning afheenger f.eks.

af farven og fibertypen. Teeppets bagside og leegningsmetoden

er afggrende for den renggringsmetode, der skal bruges.

Endelig spiller relevante smudsforebyggende foranstaltninger ved
bygningens indgange og i gangarealer en vaesentlig rolle, nér det
drejer sig om at forebygge tilsmudsning af gulvbelaegningen.

Smudsforebyggende foranstaltninger

Man kan undga en stor del af den tilsmudsning, der normalt sker,

ved at etablere "smudssluser” foran indgange og pa de steder,

man skal igennem for at komme hen til elevatorer og rulletrapper.

Et effektivt omrade med smudsforebyggende foranstaltninger bar
vaere sa stort, at man bliver ngdt til at g& nogle skridt i omradet

og ikke blot kan ga forbi. Erfaringerne viser, at et omrade til opfangning
af snavs og smuds med en laengde pa ca. fem meter vil

opfange ca. 90 % af den snavs, der baeres med ind.

Det kan anbefales at anbringe en grov gummimatte, rullebgrster

eller riste ude foran indgangspartiet, som kan absorbere snavs

0g smuds.

Inde i bygningen betreeder man en lgber eller andre smudsforebyggende
foranstaltninger i indgangsomradet. Materialet er alene

udviklet til dette formal og optager ogsa fugt. For at undga, at de
omkringliggende omrader tilsmudses pa grund af overmaetning af
smudsmatter og -lgbere etc., skal disse renses eller skiftes ofte.

Byggerenggringen bgr om muligt i farste omgang gennemfgares
som t@rrengering“ ved hjeelp af en kraftig stavsuger.

Vi frarader her en ekstraktionsrenggring.

En velegnet pletfierner skal farst anvendes malrettet.

Derefter kan man hvis ngdvendigt udfgre en pulverrenggring,

som giver alle fordele: Der overfgres meget lidt fugt til belsegningen;
det er ikke ngdvendigt med lange tarretider; den rengjorte

flade kan straks betraedes; der er ingen fare for ekstra

krympning af belaegningen; mulig som intensiv renggring ved
lgbende drift.

Den daglige renggring er afggrende for nalefiltsteeppets renhed

og afggr, hvor ofte en mellem- og intensiv renggring er ngdvendig.
Denne renggring foretages daglig med en effektiv stavsuger.
Stgvsugning er teknisk set en meget enkel proces, men man bgr
alligevel veere opmaerksom pa visse regler:

- Stgvsugeren skal veere egnet til tekstilgulvbelaegninger.

- Stevsugeren ma ikke bevaeges for hurtigt hen over gulvbeleegningen,
da den gnskede sugeeffekt da vil udeblive.

- Den bedste metode er en dobbelt stavsugning pa kryds og

tvaers hen over teeppet. Pa den made opnar man optimal renggringseffekt.
- Stagvsugerposer og filtrene skal udskiftes rettidigt.



Lindau/Merlin nalefilt
RENGOARINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR VEDLIGEHOLD AF
NALEFILT

Pletfijerning hgrer med til regelmaessig pleje af nalefiltstaepper.
Fibrene er i dag lavet sadan, at man naesten altid opnar et godt
resultat ved behandling af pletter.

Det giver sig selv, at en plet bedre og lettere kan fjernes, jo

friskere den er!!

Hvis ikke man sarger for at fierne pletten omgéende, vil den substans,
der forarsager pletten, traenge dybt ned i slidlaget, og den

kan endda aendre fibrene kemisk, sa det ikke leengere er muligt at
fierne pletten.

1. Rester af det spildte, fl ydende og tyktflydende substanser
fiernes med en ske. Bearbejd altid pletten fra yderkanten mod
midten.

2. Veeske duppes af med en ren, hvid bomuldsklud eller kgkkenrulle.
3. Fjern pletten med en klud eller svamp og koldt vand. Bearbejd
altid pletten fra yderkanten mod midten. Gentag om ngdvendigt
processen.

4. Dup altid overfladen af nalefiltsbeleegningen, undlad at gnide!
Gentag processen, indtil der ikke leengere efterlades snavs pa
kluden.

5. Skyl efter med klart vand. Overskydende fugt tarres af med en
klud eller kgkkenrulle.

6. Daek den behandlede flade med nogle lag kakkenrulle, lseg
noget tungt ovenpa, og lad det tarre. Stgvsug til sidst.

Afhaengig af brug og deraf fglgende tilsmudsningsgrad vil en

periodisk mellemrenggring veere ngdvendig. Dette gennemfgres
mellem de ngdvendige intensive renggringer, der skal finde sted

med endnu starre intervaller.

Mellemrenggringen har til opgave at fierne mere genstridigt snavs

og smuds, det ikke har vaeret muligt at fierne i den daglige renggring
med stgvsugeren.

Man begreaenser sig her til de delomrader, der er mest snavsede

(fx de mest trafikerede omréder i gangarealer og indgangspartier).

Hvis mellemrenggringen gennemfgres ordentligt, kan renggringsomkostningerne
seenkes. Mellemrenggringen kan gennemfares

manuelt eller maskinelt.

Mellemrenggringen kan enten gennemfgres ved skum, pulverrenggring
(folg den enkelte leverandgrs anbefalinger med hensyn

til virketid) eller runddel-metoden. Bgrstestgvsugning foretages
grundigt forud for brug af en af de tre metoder.

Folg den enkelte leverandgrs anbefalinger ved bade manuel og
maskinel pulverrengaring pa tekstil- gulvbelaegninger.

En gennemvaedning af nalefilten ber undgas specielt hvor belaegningen
er palagt dobbeltgulve eller ligger pa fugtfglsomme

undergulve.

Vigtigt: Uanset metode vil nalefiltsbelsegningen fa tilfart fugtighed,

og den skal veere fuldstaendig tar, far den tages i brug igen.

Hvor lzenge nalefiltstaeppet er om at tarre, afhaenger af de klimatiske
forhold, der findes under renggringen samt af maengden af

vaeske, der sprgijtes ind i teeppet.

Hvis man gar pa teeppet, mens det stadig er fugtigt, vil det hurtigere
blive beskidt igen!



Efter grundig forudgaende renggring med stgvsuger bliver

nalefiltstaeppet vadrenset med en ekstraktionsmaskine og en
renseoplgsning. Ved ekstraktionsrenggring bliver vandet med rensemiddel
sprajtet pa teeppet og straks igen suget op via en dyse i

én enkelt arbejdsgang. Afthaengig af tilsmudsningsgraden kan det
anbefales at efterskylle belaegningen flere gange med klart vand

for at undga, at der efterlades rester af rensemiddel i teeppet, der

kan fa ny snavs til at seette sig fast igen.

Det er muligt at lave en kombination af denne metode og shamponeringsmetoden.
Nalefilten skal efter sprajteekstraktionen have

tilstraekkelig tid til at terre ved god udluftning. Farst derefter bar

man igen benytte de rengjorte rum.

En gennemvaedning af nalefilten bar undgas, da dette kan bevirke

at man skader undergulv og kleeber.

Disse anbefalinger er baseret pa vores generelle erfaringer i

praksis og er i overensstemmelse med den nyeste renggringsteknik,
sa vidt det pa udgivelsestidspunktet var os bekendt.

Skader opstaet grundet fejlbelastning eller misvedligehold er ikke
reklamationsberettiget.
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